
Размер

зерна, 

мкм ANSI FEPA Trizact™

Micron

(мкм)

Scotch-

Brite™/ 

листы, 

рулоны

Scotch-Brite™/ 

объемные 

круги, щетки

SC Scotch-

Brite™/ 

ленты, круги

Губки 

Стандарт

ГОСТ

3647-80

764 Р24 80
24

642 Р30
30
36

589 Р36 50
40

425 Р40 40
50

336 Р50 32
60

269 Р60 25
201 Р80 А300 SL SD A CRS 16

80 180
162 Р100 А200 150 SE A CRS

100
125 Р120 А160 120 SL HD A CRS 12

120
100

100 Р150 А130 10
150 А110

82 180 Р180 А100 80 8
220

68 Р220 А90 6
А80 60 5

58,5 Р240 А75 М63
240 А65 М50

52,2 Р280
А60 50

29,2 Р320
280 40

46,2 Р360
320

35 Р400 А45 35 М40
30,2 Р500 30

360
25,8 Р600 А30 М28

400

21,8 Р800 А25 20
22

500
18,3 Р1000 А20 18 М20

600
15,3 Р1200 А16 М14

15
12,6 Р1500 А10 Very fine М10

800 12
10,3 Р2000 10 Super fine М7

1000
9

8,4 Р2500 Ultra fine М5
А7

1200 А6
А5 5

1500 А3 3
2000 1

Medium

Fine

Superfine

Таблица соответствия зернистостей

Coarse

X Coarse

Coarse

Medium

Fine

Coarse

Medium

Very fine

Super fine

Extra fine

Ultra fine

Super fine

Very fine

Fine

Medium


